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SPRAWOZDANIE Z BADANIA WYROBU
PN-EN 62561-1

Tytut normy: Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC)
Czes¢ 1. Wymagania dotyczace elementéw potaczeniowych

Numer sprawozdania................cocveeveeee.. LA-19.006/1
Data wydania ........cccccoevvvvieiniineeiniciieee . 2019-02-19
Catkowita liczba stron .............................. stron 4
Badania przeprowadzit (imie i nazwisko + /,A;
funkcja + podpis) ......ccceriiiiiiiiii el Zhigniew Ostrowski — St. specjalista (- ”
Sprawozdanie autoryzowat ((imie D /ZL
i nazwisko + funkcja + podpis) ....................  Dariusz Szczepanowski — Kierownik Zaktadu LA <
Numer zlecenia badania .............cccveeeeennns. B-A-19-006
Oznaczenie probki wyrobu ..................... | B-A-19-006
Zakres badania .......cccccoeeiiiiiiiiil [] - badanie typu X - badanie cze$ciowe
Podstawa badania:
NOrmMY/procedury ..........coovveveveeevenenet 2 PN-EN 62561-1:2017-07
<] EN 62561-1:2017
X IEC 62561-1:2017
Metody badan nieznormalizowane ......... . Badanie obcigzenia statycznego az do zniszczenia
potgczenia egzotermicznego
Metody badan nieakredytowane .............  N/A
Wnioskodawca ................cecveeeeveenenn...... . BUDNIOK TECHNIKA Sp. z 0.0.
Adres .....cooveiiiiiiiiiiiiiieeeees 43-502 Czechowice-Dziedzice,

ul. Narutowicza 79

Zastosowany formularz sprawozdania stanowi witasnos¢ BBJ i nie powinien by¢ wykorzystywany
do celéw komercyjnych bez pisemnej zgody Laboratorium BBJ
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nnego LPSC.
ZNAK TOWAIOWY ....eevviiiieeeeeeiesiiieeee e e e e e s s sinvnnee e e e e e s nnnneees Do

ProducCent .........ueeeeeiiiiiiieeec e . BUDNIOK TECHNIKA Sp. z 0.0.
43-502 Czechowice-Dziedzice,
ul. Narutowicza 79

MOAEITYP e . Potaczenie egzotermiczne dwdch ptaskownikéw
stalowych ocynkowanych o przekroju 40 mm x 5 mm
- typ potagczenia: BB.

Dane znamionowe deklarowane.............ccoccceeeeniieeennne. : Elementy potgczeniowe stalowe z powtokg cynkowa
pokrytg ogniowo urzgdzenia piorunochronnego LPSC.

Wykaz zatacznikéw do sprawozdania:

Zatgcznik Nazwa zatgcznika Liczba stron
Nr 1 Program badania i podsumowanie wynikéw badan 1
Nr 2 Lista uzytego wyposazenia pomiarowego i badawczego 1
Nr 3 Fotografie wyrobu 2

Podsumowanie badan

Wykonane badania (w przypadku badan czesciowych): | Miejsce wykonania badan/adres ....................:
patrz zatgcznik nr 1 Zaktad Aparatow Niskiego Napiecia

20-150 Lublin, ul. M. Rapackiego 13

Liczba prob z wynikiem ujemnym: 0

Podsumowanie zgodnosci/niezgodnosci z N/A
podstawowym dokumentem normatywnym (jezeli ma
zastosowanie):

Wymieni¢ numery norm i ich wydania

Podsumowanie zgodnosci z r6znicami krajowymi N/A
(jezeli ma zastosowanie):

Opinie i interpretacje, gdy jest to wtasciwe i N/A
potrzebne:

Inne dodatkowe informacje (wg zyczenia klienta): N/A

Kopie tabliczek znamionowych: ---

Szczegély dotyczace wyrobéw do badan:

Do badan dostarczono 3 prébki elementéw potgczeniowych urzgdzenia piorunochronnego - potgczenie
egzotermiczne dwdch ptaskownikow stalowych ocynkowanych o przekroju 40 mm x 5 mm - typ potgczenia:
BB.

Prébki ponumerowano nastepujgco:

- typu potgczenia BB - prébki o numerach: 1, 2, 3.

Data otrzymania probki ................................ 2019-01-14

Data rozpoczeciabadan ............................... 2019-02-11

Data zakonczenia badan .............................. 2019-02-19
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Ocena wyniku sprawdzenia:

- sprawdzenie nie dotyczy badanego wyrobu ............... N/A
- wyréb spetnia wymaganie ..............ccccevvciveennieeeenn .. P (Pass)
- wyrdb nie spetnia wymagania ............ccccceeevvvveeeeenn. F (Fail)

Uwagi ogdine dotyczace sprawozdania:

1. Wyniki badania odnosz3a sie tylko do badanych egzemplarzy wyrobéw. Niniejsze sprawozdanie nie
powinno by¢ powielane bez pisemnej zgody Laboratorium BBJ inaczej niz w calosci.
2. “(patrz uwaga #)” odnosi sie do uwagi zamieszczonej w sprawozdaniu.

3. “(patrz zalaczona tablica)” odnosi sie do tablicy zamieszczonej w sprawozdaniu.
4. W sprawozdaniu uzywa sie przecinka do oddzielenia czesci dziesietnych.
5. Formularz sprawozdania oparto na TRF Nr: N/A

Miejsce produkCji .........ccccvvvvveeereeeeiiiiicciiicciieeeeeeeeeeen.. BUDNIOK TECHNIKA Sp. z 0.0.
43-502 Czechowice-Dziedzice,
ul. Narutowicza 79

Ogodlne informacje o wyrobie:

Elementy potaczeniowe urzgdzenia piorunochronnego LPSC.

I-POB-07/01_Z1w9
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Punkt

Wymagania - Badania

Obserwacje - Wyniki

Werdykt

5.4

Statyczne obcigzenie mechaniczne

P

Elementy potaczeniowe powinny mie¢
wystarczajgca wytrzymato$¢ mechaniczng na
oddziatywanie statycznych obcigzen
mechanicznych;

prébie poddano probki
oznaczone numerami 1 ... 3

Ekwipotencjalne szyny wyréwnujace sg wytgczone
z tego wymagania

Zgodnos¢ sprawdza sie wedtug p. 6.5.

6.5

Badanie obcigzenia statycznego

6.5.1

Ogodlnie

Badanie powinno by¢ przeprowadzone przy
uzyciu wszystkich materiatéw przewodzacych
dozwolonych zgodnie z deklaracjg producenta

Alternatywnie, w celu zminimalizowania liczby
badan, elementy tgczace, ktére sg uzywane z
kilkoma réznymi materiatami przewodzacymi,
mogg by¢ testowane wytgcznie za pomocg stali
nierdzewnej

N/A

Wszelkie komponenty przytgczeniowe o zakresie
poftgczen rownym lub mniejszym niz 2 mm nalezy
poddac badaniu przy minimalnym zalecanym
rozmiarze przewodu

N/A

Jezeli zakres potgczenia jest wiekszy niz 2 mm,
nalezy go przetestowaé na minimalnym i
maksymalnym rozmiarze zalecanego przewodnika

40 mm X 5 mm

6.5.2

Drugi zestaw trzech nowych elementéw ztgcznych
(prébek) powinien by¢ rozmieszczony zgodnie z
instrukcjami dostawcy lub instalacji producenta z
zalecanych materiatéw przewodu, rozmiaréw i
momentéw dokrecania

Kazdy przewdd z zestawu prébek poddaje sie
niezaleznie sile mechanicznej na rozcigganie 900
N + 20 N przez 1 min.

900 N przez 1 min.

Kazdy przewdd nalezy badac¢ niezaleznie dla
wielu przytgczy.

N/A

Element potgczenia uwaza sie, ze przeszedt test,
jesli podczas badania ruch przewodu jest mniejszy
niz 1 mm, bez uszkodzen w ztgczu lub w
przewodzie.

podczas badania ruch
ptaskownikow w ztgczu byt
niedostrzegalny. Zmierzone
przesunigcia wynosity 0 mm

Uwaza sie, ze element potgczenia przeszedt
pomysinie badanie, jezeli podczas badania ruch
przewodu jest mniejszy niz 1 mm i nie ma
uszkodzen w ztgczu lub w przewodzie.

Badanie obcigzenia statycznego az do
zniszczenia polaczenia egzotermicznego

wartosci sit rozciggajagcych
az do zniszczenia
potgczenia egzotermicznego
w KN:

Typ potgczenia BB

prébka nr 1: F = 58,3 kN "

Typ potgczenia BB

prébka nr 2: F = 60,0 kN

Typ potgczenia BB

prébka nr 3: F = 59,0 kN

Oznaczenia:

1) - pekniecie w miejscu potgczenia egzotermicznego oraz przewezenie ptaskownikéw,
2) — przewezenie ptaskownika oraz jego zerwanie.
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ZALACZNIK nr 1

Program badania wg PN-EN 62561-1:2012

Rozdziat Nazwa sprawdzenia Numery prébek Werdykt
6.5 Badanie obcigzenia statycznego 1...3 P
Badanie obcigzenia statycznego az do 1...3

zniszczenia potgczenia egzotermicznego

Uwagi dotyczace badania:

Wykonane badanie jest badaniem czesciowym.
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ZAYACZNIK nr 2

Lista uzytego wyposazenia pomiarowego i badawczego:

Punkt Wyposazenie Numer inwentarzowy Uzyty zakres Data wzorcowania
normy pomiarowe/badawcze/
materiaty
6.5 termohigrometr W-02507 temp. i RH 2018-08-02
: . od 0 mm
suwmiarka elektroniczna | W-02532 2018-06-06
do 150 mm

sitomierz FB10 K, FB 50 K | 801/02722 10 kN, 50 kN 2018-01-19
czasomierz W-52063 1 min. 2018-02-24
miara zwijana W-51157 2014-01-14
maszyna
wytrzymatosciowa ZD 8/50625 OkN ... 100 kN 2018-10-18

10/90

I-POB-07/01_Z1w9
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ZAr ACZNIK nr 3

Fotografie wyrobu:

T
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Prébki typu BB oznaczone numerami: 1, 2, 3.

I-POB-07/01_Z1w9
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ZAYACZNIK nr 3

Fotografie wyrobu po prébie obcigzenia statycznego az do zniszczenia potgczenia egzotermicznego:

Prébki typu BB oznaczone numerami: 1, 2, 3.

I-POB-07/01_Z1w9



